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Tenango del Valle y Ocoyoacac

Son elaboradas a mano con una técnica de modelado propia del 
artesano pero gran parte del trabajo artesanal en el proceso de 
fabricación de las velas decorativas está en el diseño y elaboración del 
molde.
 
Los moldes pueden ser metálicos, plásticos o de cartón, todo depende  
del tipo de vela que se requiera realizar. En este rubro, en el acabado y 
decorado, es donde entra el ingenio y cretividad del artesano.

Se vierte la parafina en el molde y se trabaja entre los 75°C y 85°C.
Luego de unos minutos se golpea suavemente para eliminar las 
burbujas de aire.
Una vez desmoldada, se pule con tela y se hace el decorado final que 
puede consistir en tallado, pintado o incrustado de algunos elementos.

El proceso es similar, sólo se agregan esencias aromáticas a la parafina

Proceso de Elaboración

En estos muncipios se producen artesanías 
de cerería en la creación de objetos.

a. Velas Decorativas

b. Velas Aromáticas
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